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Warum Lehm?

AOkologie

Abbau, Herstellungsenergie, Recycling, Entsorgung
ABaubiologie und Raumklima

Reine Erde, Feuchteregulierung, Geruchssorption

AAsthetik: Schone Wande

Ruhige harmonische Erdfarbtone, Natur-Oberflachen

AFachwerk- und Denkmalsanierung
Authentische Baustoffe, Angepasste Techniken
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Baubiologie und Raumklima

Wasserdampfsorption von 1,5 cm dicken Baustoffproben bei wechselnder Luftfeuchte
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Lehm wird vielfaltig eingesetzt
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Fachwerksanierung
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Ausfachung aus Lehmsteinmauerwerk
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Prifungen DIN 18945/8-2013

Tabelle 8 — Feuchte- und Frostverhalten von Lehmsteinen
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Tauchpriifung
nach 9.6.1

Masseverlust
%

Kontaktpriifung
nach 9.6.2

Saugpriifung
nach 9.6.3

Frostpriifung
nach 9.6.4

Zyklen

keine Risse oder
CQuellverformungen

keine Risse oder
CQuellverformungen

=15

keine Risse oder
CQuellverformungen

keine
Anforderungen

keine Anforderungen

keine Anforderungen

keine
Anforderungen

keine
Anforderungen
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Trockenbau /
Lehm und Holzbau
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~ CLAYTEC®

Baustoffe aus Lehm.




Nutzen Holz- und Trockenbauer L

Alles aus einer Hand

Konstruktion, Innenausbau, Oberflachen
Wichtiger Teil der Wertschopfungskette bleibt im Unternehmen

Neue Kundenkreise
Hochpreisiges, anspruchsvolles Segment

Naturbaustoffe, die zueinander passen
Holz flr die Konstruktion, Lehm flr die Oberflachen

Geeignete Techniken
Trockenbau- und Dinnlagentechniken fir das Holzbaugewerk
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Lehmklebe- und
Armierungsmortel

Druckfestigkeit 3,9 N/mm2
Haftfestigkeit 0,85 N/mm?2

Baustoffe aus Lehm.
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